2-346

Volvox FulR3bodendl spezial
Technisches Merkblatt Juli 2017

1. Kurzbeschreibung

Zur maschinellen Behandlung von geschliffenen Hol-
zern im Innenbereich. Ergibt eine seidenmatte, hoch
strapazierfahige Oberflache.

2. Inhalt

0,751 Art. Nr. 2-3462
2,51 Art. Nr. 2-3463
101 Art. Nr. 2-3464

3. Reichweite

30 - 35 ml pro m?; ca. 30 m2 pro Liter, je nach Unter-
grund. Bei stark saugenden Untergriinden sollte der
tatsachliche Verbrauch durch Vorversuche ermittelt
werden.

4. Farbe
farblos

5. Verdinnungsmittel
Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

In Abhé&ngigkeit von Raumtemperatur und Luftfeuchtig-
keit staubtrocken ca. 1 Std. nach dem Auftrag, trocken
nach ca. 24 Stunden, die Endharte wird nach ca. 1
Woche erreicht.

7. Anwendungsbereiche

Zur Behandlung von Holzflachen wie FuRbbden, Trep-
pen und Arbeitsplatten im Innenbereich. Volvox FuR3-
bodendl spezial sollte maschinell eingearbeitet und
aufpoliert werden.

Hinweis fir Korkbéden

Fur Kork nur bedingt geeignet. Abhangig von diversen
Korkbindemitteln kann es zu erheblich verlangerten
Trockenzeiten kommen. Ein Probeanstrich ist unbedingt
zu empfehlen!

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften

Volvox FuBbodendl spezial wirkt wasserabweisend und
feuchtigkeitsregulierend. Es verursacht keine elektro-
statische Aufladung. Es ist schnelltrocknend und mit der
Maschine problemlos zu verarbeiten.

8.2. Biologische Eigenschaften

Volvox FuBbodendl spezial wird auf Basis von ungifti-
gen und natirlichen Rohstoffen umwelt- und gewasser-
freundlich hergestellt. Durch seine Zusammensetzung
ist Volvox Fuf3bodendl spezial bei zweckgebundenem
Gebrauch weitestgehend unschadlich fur Mensch und
Umwelt.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Verarbeitungstemperatur

Volvox FuBbodendl spezial sollte nicht unter 8 °C
verarbeitet werden.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, fettfrei, saugfahig und
trocken sein. Das zu behandelnde Holz zuvor schleifen
(Korn 100 — 150). Faseruberstande sind zu vermeiden.

Hinweis

volvoy,

9.3. Verarbeitung

Volvox Ful3bodendl spezial vor Gebrauch gut aufriih-
ren, dinn aufspachteln und sofort einarbeiten (griines
Pad). Dieser Vorgang sollte, in Abhangigkeit von der
Trocknung, nach 5 bis 24 Stunden wiederholt werden.
Ein Zwischenschliff (griines Pad) ist zu empfehlen. Als
Endbehandlung kann nach 24 Stunden Volvox Wachs-
finish gleichmé&Rig aufgebracht und nach Trocknung
poliert werden (weil3es Pad).

Hinweis:

Gedlte und gewachste Oberflachen, die mit Microfaser-
tichern gereinigt werden, bedirfen einer erhdhten
Pflege und missen ggf. 6fter nachbehandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Volvox Pfle-
geanleitung fir gedlte und gewachste Fu3bdden.

10. Werkzeug

Einscheiben-, Birstenmaschine, Ballen, Spachtel u.a.
Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Volvox Isoparaffin
reinigen.

11. Lagerung
Kuhl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde sind fest
verschlossen aufzubewahren.

12. Zusammensetzung
Leindl, Holzol, Leindlstandol, Kalkhartharz/-Holzol-
verkochung, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, Haut-
verhinderungsmittel, Kieselsédure, Bienenwachs, Can-
dellilawachs, Isoparaffin.

13. Sicherheitshinweise

Mit Volvox FulRbodendl spezial getréankte Lappen dicht
verschlossen aufbewahren oder ausgebreitet trocknen
lassen. Es besteht Selbstentziindungsgefahr! Nach
Kontakt grundlich mit Wasser und Seife reinigen. Wéh-
rend der Verarbeitung auf ausreichende Beliftung
achten. Farbreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht
in die Kanalisation leiten. Auch ungiftige Anstrichmittel
sollten grundsétzlich fir Kinder unerreichbar gelagert
werden.

14. Entsorgung
Produktreste eintrocknen lassen und entsprechend den
ortlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung
VOC - Gehalt: 242 g/l; Kategorie: f; Typ: Lb
Grenzwerte fir VOC-H6chstgehalt: 700 g/l
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Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender

vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Juli 2017).



